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Betonilattiapaiva 18.5.2022

Jarmo Leskela, Tekninen johtaja,

Lattiatasoitteiden ja betonin
suojausaineiden tuotemaarittelyohje




SUUNNITTELIJA

Huolehtii etta rakennus-
tuotteiden ominaisuuksille
asetetut vaatimukset
esitetdan suunnitelmissa

!

Tuotenimipohjainen
tuotemaarittely

Suoritustasopohjainen
tuoteméaarittely

A3 A-INSINOORIT

Tuotekelpoisuus ja tuotemaarittely

URAKOITSIJA

RAKENNUTTAJA

Huolehtii etta rakennus-
tuotteiden ominaisuudet
vastaavat suunnitelmissa
esitettyja vaatimuksia

Huolehtii ettd rakennustuotteiden kelpoisuus
tarkastetaan ennen niiden kayttda ja etta
rakennustuotteille asetettujen vaatimusten
tayttyminen todetaan

Valinnanvapaus/kilpailutus

Vaihto vuosisopimus-
kumppaneiden tuotteisiin

Tuotekelpoisuuden
ylimaérainen tarkastus

Hankintakriteerina

hinta/asennusnopeus *

Hankintakriteerina
suoritustaso

Rakennesortumat, kosteus-
vauriot, sisdilmaongelmat

Turvallisuus, terveellisyys




Tuotemaarittelyhankkeen 1.-5. vaihe 2016-2022

Hankkeen rahoittajina ovat toimineet: Hankkeen konsultteina ovat toimineet:

+ Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry + Rasek Consulting Oy (koordinointi)

+ Julkisivuyhdistys ry * A-Insinddrit Suunnittelu Oy (vaatimustaulukot)
* Puutuoteteollisuus ry - Sweco Rakennetekniikka Oy (rakennetyypit)

- Rakennusteollisuus RT ry

+ Rakennustuoteteollisuus RTT ry Hankkeen tulokset 16ytyvat verkkosivuilta
https://tuotetieto.rakennustieto.fi/rakennetyyppimallit

- Rakennustietosaatio RTS

- Rakennustuotteiden Laatu S&atio SR * 80 vaatimustaulukkoa

- Suomen Betonilattiat ry * 390 rakennetyyppia
- Suomen Metallirakenneyhdistys ry
 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
* Ymparistoministerio
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https://tuotetieto.rakennustieto.fi/rakennetyyppimallit

Vaatimustaulukot ja rakennetyypit

« Tehdasvalmisteiset ja paikallatehtavat lammdneristeet - Betonikattotiilet, savikattotiilet, bitumiset kattolaatat,

« Eristyslasit, karkaistut lasit, laminoidut lasit metalliohutlevyt

+ Julkisivujarjestelmat, tuulettuvat julkisivuverhous-

+ Bitumiset ja muoviset vedeneristeet, kosteuseristeet ja jarjestelmét, eristerappausjarjestelmét

hoyrynsulut
.  Lattiatasoituslaastit (sementti-, kalsiumsulfaatti- ja
+ Geotekstiilit

hartsipohjaiset)

© Kipsilevyt + Betonipintojen suojausaineet (akryyli-, dispersio-,
- Betoniset pilari-, palkki-, ontelolaatta-, ripalaatta-, epoksi-, polymeeri-, polyurea-, polyuretaani-, silaani-,
perustus- ja seindelementit silikaatti- ja siloksaanipohjaiset)

* Lujuuslajiteltu sahatavara, limapuu, CLT, LVL, vaneri, Muovi-, linoleumi-, korkki-, kumi-, tekstiili- ja
OSB, puiset lattianpaéllysteet, puupaneelit, laminaattilattianpaallysteet, keraamiset laatat
puuverhoukset, lastulevyt, kuitulevyt

+ Poltetut tiilet, kalkkihiekkatiilet ja -harkot, betoni- ja
kevytsoraharkot, kevytbetoniharkot, luonnonkivet,
muuraussiteet, konsolit, ylityspalkit, muurauslaastit, + Ikkunat ja ovet
rappaus- ja tasoituslaastit

+ Alakattojarjestelmat ja -komponentit

« Metallisandwich-elementit

+ Paloikkunat ja palo-ovet
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Lattiatasoituslaastien vaatimustaulukot
RAK-suunnittelija maarittelee

Ominaisuus Vaatimus
EN 13813 Lattiatasoituslaastit

Palokéyttaytyminen [A1r....Fr] Esitettdva paloturvallisuusasetuksen (848/2017, 927/2020) mukainen palokayttdytymisluokka
Korroosiota aiheuttavien aineiden paastoét ja Esitettava
pH-arvo [0...14] o Sementti- ja hartsitasoituslaastien materiaalityyppi (CT, SR) seka sementiitasoituslastin pH-arvo 11,5
o Kalsiumsulfaattitasoituslaastin materiaalityyppi (CA) ja pH-arvo 27
Vedenlapaisevyys [kg/m2h%7] Esitettava standardin EN 1062-3 mukainen vedenléapéaisevyys, jos sementti- tai hartsitasoituslaastia kaytetaan
kosteussulkuna
Vesihdyrynlapaisevyys [-] Esitettava standardin EN 12086 mukainen vesihdyrynlapdisevyys sementti- ja kalsiumsulfaattitasoituslaasteille
Mekaaninen kestavyys Esitettava
e Puristuslujuus [C5...C80] o Sementti- ja kalsiumsulfaattitasoituslaastien puristuslujuus =2C5
e Taivutuslujuus [F1...F50] o Sementti- ja kalsiumsulfaattitasoituslaastien taivutuslujuus =F1
o Kulutuskestavyys [A, AR, RWA, RWFC] o Kulutuspintoina kaytettavat ja lattianpaallysteella paallystettavat tasoituslaastit *)
e Tartuntalujuus [B0,2...B2,0] e Hartsitasoituslaastien tartuntalujuus 2B1,5
o [skunkestévyys [IR] o Kulutuspintoina kaytettavien hartsitasoituslaastien iskunkestavyys 2IR4
Askelaaneneristavyys [dB] Esitettava askelaaneneristavyys rakenteelle, jos tasoituslaastia hyddynnetdén danta eristavissa rakenteissa
Aznenabsorptio [-] Esitettava danenabsorptiokerroin a, jos tasoituslaastia hyédynnetaan aanta vaimentavissa rakenteissa
Lammonvastus [m2K/W] Esitettava standardin EN 12524 mukainen lammdonvastuksen A taulukkoarvo, jos tasoituslaastia hydédynnetaan
IAmpo6a eristavissa rakenteissa
Kemikaalinkestavyys Esitettava standardin EN 13529 taulukon A.1 mukainen kemikaalinkestavyys muodossa kemikaaliryhma
[CR1...CR15 (luokka I, II tai llI)] (CR1...CR15) ja kestavyysluokka (1, Il tai lll), jos tasoituslaastia kaytetdan kemikaaleille alttiina olevissa ti-
loissa
o Luokka | (testattu 3 vrk ilman painetta)
o Luokka Il (testattu 28 vrk ilman painetta)
o Luokka lll (testattu 28 vrk paineellisena)

sininen = yleensa olennainen, vihrea = erityistapauksissa olennainen, ruskea = kansallisesti tarpeellinen lisatieto
L UIUNUUUODUIIMCONMOM



Lattiatasoituslaastien vaatimustaulukoiden liite

*) Standardin EN 13813 mukainen lattiatasoituslaastien kulutuskestavyys [A1,5...A22], [ARO,5...AR6], [RWA1...RWA300], [RWFC150...RWFC550]:

Kayttokohde Sementtitasoituslaastit Kalsiumsulfaattitasoituslaastit | Hartsitasoituslaastit
Teollisuustilojen kulutuspintoina <AG6 tai <AR1 tai <RWA10 Ei kayteta <AR1 tai <SRWA10
kaytettavat lattiatasoituslaastit

Asuin- ja toimistotilojen kulutuspin- | <A22 tai <AR2 tai <RWA20 Ei kayteta <AR2 tai <SRWA20
toina kaytettavat lattiatasoituslaastit

Liimattavalla lattianpaallysteella 2RWFC450 =2RWFC450 Ei kayteta
paallystettavat lattiatasoituslaastit
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Betonipintojen vettahylkivien impregnointiaineiden vaatimustaulukot
(Ulkotiloissa, joissa ei ole kulutuskestavyysvaatimuksia, esim. maanpaineseinat ja laiturit, RAK-suunnittelija maarittelee)

Ominaisuus Vaatimus

EN 1504-2 Betonipintojen suojausaineet

Kayttotarkoitus
Pinnan tiivistaminen Kosteuden saately Ominaisvastuksen parantami-
(kosteuden paasyn vahentami- | nen (raudoituksen korroosion hi-
nen betonirakenteeseen) dastaminen)
Painohavit suolapakkaskokeessa [-] Lapaistava standardin EN 13581 mukainen painohavittesti (impregnoidun koekappaleen betonipinnan

painohavion on tapahduttava vahintaan 20 syklia mydhemmin kuin impregnoimattoman), jos tuote on
suolalle alttiina

Tunkeumasyvyys [mm] Esitettava tunkeumasyvyysluokka

e Luokka I (1...<10 mm) ulkotiloissa

e |Luokka Il (=10 mm) ulkotiloissa ja suolalle alttiina

Vedenimukyky ja alkalinkestavyys [%] Esitettava imeytymissuhde

e <7,5 % (kasittelematiomaan koekappaleeseen verrattuna) ulkotiloissa

e <10 % (kasittelemattomaan koekappaleeseen verrattuna alkaliliuokseen upottamisen jalkeen) ulko-
tiloissa ja suolalle alttiina

Kuivumisnopeus [%] Esitettava kuivumisnopeuskerroinluokka

e Luokka | (=30 %) lyhytta kuivumisaikaa edellyttavat kohteet

e Luokka Il (=10 %) tavanomaista kuivumisaikaa edellyttavat kohteet

Vaarallisten aineiden paastot Ei toistaiseksi vaatimuksia

sininen = yleensa olennainen, vihrea = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen
41 A-INSINOORIT 7



Betonipintojen impregnointiaineiden vaatimustaulukot

(Siséa- ja ulkotiloissa, esim. nakyviin jaavat betoniseinapinnat, kovabetoni- ja sirotelattiapinnat, RAK-suunnittelija maarittelee)

Ominaisuus

Vaatimus

EN 1504-2 Betonipintojen suojausaineet

Kayttotarkoitus

Pinnan tiivistdminen | Fysikaalinen kestdvyys (mekaaniselle rasitukselle alttiina)

Kulutuskestavyys [mg]

¢ Lapaistava standardin EN ISO 5470-1 mukainen kulutuskes-
tavyystesti (impregnoidun koekappaleen kulutuskestévyyden

- on oltava vahintaan 30 % parempi kuin impregnoimattoman)

+ Lattiapinnoille voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa lattiatasoitus-
laastien kulutuskestavyysvaatimuksia *)

Vesihdyrynlapaisevyys [I, 11, [1]

Esitettava vesihdyrynlapaisevyysluokka, jos impregnointi on kalvonmuodostava

¢ Luokka | (sp<5 m) lapéiseva

¢ Luokka Il (55sp<50 m) ei lapaiseva eiké lapaisematon, esim. sisamaalauksissa
s Luokka Ill (sp>50 m) |apaisematon

Kapillaarinen vedenimukyky ja veden-
lapaisevyys w [kg/m2h05]

w<0,1 kg/m2h05

Lampdyhteensopivuus [N/mm?]

Lapaistava standardin EN 13687 mukainen lampétilanvaihtelutesti (koekappaleessa ei saa esiintya kuplia, halkeamia ja irtoamisia,
ja keskimaaraisen tartuntalujuuden on oltava), jos tuotetta kdytetdan ulkotiloissa

e 20,8 N/mm? (sein&pinnat)

e 21,0 N/mm? (kattopinnat)

¢ 21,5 N/mm?Z (lattiapinnat)

Kemikaalinkestévyys [-]

Ei vaatimuksia

Iskunkestavyys [1, 11, 111]

Esitettava lattiapintojen impregnointiaineille luokka | (24 Nm), 11
- (210 Nm) tai lll (220 Nm). Huomioitava impregnointiaineen pak-
suus ja iskukuorma.

Tartuntalujuus vetokokeessa [N/mm?]

Esitettava keskimaarainen tartuntalujuus, jos impregnointi on kalvonmuodostava
e 20,8 N/mm? (seinéapinnat)

e 21,0 N/mm? (katto- ja lattiapinnat)

e 21,5 N/mm? (likennekuormitetut lattiapinnat)

Palok&yttaytyminen [A1...F, Alr...Fr]

Esitettava paloturvallisuusasetuksen (848/2017, 927/2020) mukainen palokayttaytymisluokka, jos tuotetta kaytetdan sisatiloissa

Liukastumisvastus [l, 11, 111]

Esitettava liukastumisvastusluokka, jos tuotetta kaytetdan lattiapintana
o Luokka | (240 yksikkda markéatestauksessa sisalla marilla pinnoilla)
o Luokka Il (240 yksikk®da kuivatestauksessa sisalla kuivilla pinnoilla)
¢ Luokka Il (255 vksikkéa markatestauksessa ulkona)

Tunkeumasyvyys [mm]

25 mm

Vaarallisten aineiden paastot

Ei vaatimuksia, mutta yleensa tilaaja edellyttds vapaaehtoista
luokkaa, jos tuotetta kdytetaén sisatiloissa

FLYNIY

sininen = yleensa olennainen, vihrea = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen




Betonipintojen impregnointiaineiden vaatimustaulukoiden liite

*) Standardin EN 13813 mukainen lattiatasoituslaastien kulutuskestavyys [A1,5...A22], [ARO,5...AR6], [RWA1...RWA300]:

Kayttokohde Betonilattioiden impregnointi
(silaani- ja silikaattipohjaiset)

Teollisuustilojen kulutuspintoina | <A6 tai <AR1 tai <RWA10
kaytettavat tuotteet
Asuin- ja toimistotilojen kulutus- | <A22 tai <AR2 tai <RWA20
pintoina kaytettavat tuotteet
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FLYNTY

Betonipintojen pinnoitusaineiden vaatimustaulukot
ija maarittelevat

Kayttétarkoitus
Pinnan tiivistaminen (mukaan lukien betonin kar- Kosteuden saately (kosteuden paasyn vahenta- Fysikaalinen kestavyys Kemikaalinkestavyys
bonatisoitumisen hidastaminen) minen betonirakenteessen) (mekaaniselle rasitukselle alttiina) (kemialliselle rasitukselle alttiina)
‘Ominaisvastuksen parantaminen (raudoituksen
korroosion hidastaminen)
Pituussuuntainen kutistuminen [%] £0.3 %, jos tuote on jaykka suojausaine levityspaksuudeltaan 23 mm
Puristuslujuus [T, T Esitettava puristuslujuusluckka
. o Luokka | (235 Nimm?) polyamidipyoralliselle liikennekuormalle
. Luokka Il (250 N/mm®) terdspyoralliselle likennekuormalle
Lampolagienemiskerroin or [K'] ar=30°10° K_ jos pinnoite on paksuudeliaan =1 mm
Kulutuskestavyys [mg] « Lapastava standardin EN 150 5470-1 mu-
kainen kulutuskestavyystesti (painohavion
o on oltava alle 3000 mg) -
«  Lattiapinnoille voidaan vaihtoehtoisesti so-
veltaa lattiatasoituslaastien kulutuskesta-
vyysvaatimuksia *)
Tartunta hilaristikkotestissa [GT0...GT5] Ei vaatimuksia
Hillidioksidin lapaisevyys sp [m] so>50 m | -
Vesihdyryniapaisevyys [I, II, ] Esitettdva vesihdyrynlapaisevyysluokka
»  Luokka | (sp<b m) lapaiseva
e Luokka Il (5250250 m) ei ldpaiseva eika lapaisematon, esim. sisd lauksi
o+ Luokka Ill (s;>50 m) lapaisematon
Kapillaarinen vedenimukyky ja vedenlapaisevyys w [ka/m"h™] w<0.1 kg/m*h™*
L&mpdyhteensopivuus [N/mm?] Lapaistava standardin EN 13687 mukainen ldmpdtilanvaihtelutesti (koekappaleessa ei saa esiintya kuplia, halkeamia ja itoamisia, ja keskimaaraisen tartuntalujuuden on oltava), jos tuctetta kdytetaan ulkoti-

loissa ja tuote on jaatymisenestosuolalle alttiina

. N/mn alkeamia silloittavat tai joustavat tuotteet iiman liikennekuormaa)
0 5 Nimi alkeamia silloittavat tai joustavat tuctteet likennekuorman kanssa)
. 0 Nimi aykat tuotteet iiman likennekuormaa)
. 0 Nimm? (jaykat tuotteet likennekuorman kanssa)
Lampoiannitysten kestavyys [N/mm’] Ks. ylla Lampoyhteensopivuus | - Ks. vlla Lampéyhteensopivuus
Kemikaalinkestavyys [-] Ei vaatimuksia | -
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestavyys [T, 1, T] - Esitettava voimakkaan kemiallisen rasituksen
kestavyysluokka ja kemikaalityypit ™
Hal silloituskyky [A1._AS] Esitettava halkeamaleveysluckka ja lampdatila ***)
Iskunkestavyys [1, II, 11} Esitettava lattiapintojen pinnoitusaineille luokka |
- (24 Nm), Il (210 Nm) tai lll (220 Nm). Huomici- -
tava pinnoitusaineen paksuus, joustavuus ja is-
kukuorma
Tartuntalujuus vetokokeessa [N/fmm?] Esitettdva keskimaardinen tartuntalujuus

« 208 Nimm? (halkeamia silloittavat tai joustavat tuctteet iiman likennekucrmaa)

o 215N/mm’ (halkeamia silloittavat tai joustavat tuotteet liikennekuorman kanssa)

21,0 N/mm® (jaykat tuotteet ilman liikennekuormaa)

. 22,0 N/mm? (jaykat tuotteet likennekuorman kanssa)

Palokayttaytyminen [A1...F] Esitettava paloturvallisuusasetuksen (848/2017, 927/2020) mukainen palokaytiaytymisluokka, jos tuotetta kaytetdan sisatiloissa
Liukastumisvastus I, 11, 111} Esitettava liukastumisvastusluokka, jos tuotetta kaytetdan lattiapi
e Luokka | (>40 yksikka markatestauksessa sisalla marilla pi
.

.

Luokka Il (>40 yksikk6a kuivatestauksessa sisalla kuivilla pinnoil
Luokka [Il (>55 yksikkoa markates
Saavanhentaminen [-] Lapaistava standardin ET
Antistaattinen kdyttaytyminen [I, 1] Esitettava sahkovastusiuokka, jos tu

tauksessa ulkona)

1062-11 mukainen saavanhen i (2000 h jalkeen koekappaleessa ei saa esiintya rakkuloita, halkeilua ja hilseilya), jos tuotetta kaytetaan ulkotiloissa

ta kaytetaan tiloissa, joissa staattisen sahkon muodestuminen ei ole toivottavaa (esim. elekironiikkateollisuudessa, sairaaloissa, laboratorioissa, herkasti syttyvid ja
jahtavia aineita kasittelevissa ja varastoivissa laitoksissa)

e Luokka | (10°...10° O) rajahteet

s Luokka Il (10°...10° Q) rajahdysvaaralliset aineet, kuten tietyt polyt ja liuottimet

Tartunta markdan betoniin [N/mm®] Lapaistava standardin EN 13578 mukainen tartuntatesti (Koekappaleessa ei saa esiintya rakkuloita, halkeilua ja hilseilya, ja keskimaardisen tartuntalujuuden on oltava 21,5 N/mmz2), jos tuotetia kaytetaan

tuoreen tai kostean betonin paélle levitettévana pinnoitteena

Vaarallisten aineiden paastot Ei vaatimuksia, mutta yleensa tilaaja edellytiaa vapaaehtoista M1-paasicluokkaa, jos tuotetia kaytetaan sisafiloissa

sininen = yleensa olennainen, vinrea = erityistapauksissa olennainen, punainen = ei olennainen
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Betonipintojen pinnoitusaineiden vaatimustaulukoiden liite

*) Standardin EN 13813 mukainen lattiatasoituslaastien kulutuskestavyys [A1,5...A22], [ARO0,5...AR6], [RWA1...RWA300]:

Kayttokohde Betonilattioiden pinnoitus Betonilattioiden pinnoitus
Sementtitasoituslaastit Hartsitasoituslaastit

Teollisuustilojen kulutuspintoina | <A6 tai <AR1 tai <ERWA10 <AR1 tai ERWA10

kaytettavat tuotteet

Asuin- ja toimistotilojen kulutus- | <A22 tai <AR2 tai <SRWA20 <AR2 tai ERWA20

pintoina kéytettavat tuotteet

**) Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestavyysluokitus:

Luokka Kayttékohde

Luokka | (testattu 3 vrk ilman painetta) Betonipinnat, jotka ovat satunnaisessa kosketuksessa kemikaalien kanssa
Luokka Il (testattu 28 vrk ilman painetta) | Betonipinnat, jotka ovat jatkuvassa kosketuksessa kemikaalien kanssa
Luokka lll (testattu 28 vrk paineellisena) | Betonipinnat, jotka ovat paineellisessa kosketuksessa kemikaalien kanssa

On suositeltavaan kayttaa standardin EN 13529 mukaisia 20 luokan testausnesteita, jotka kattavat kaikki yleiset kemikaalityypit. Osapuolet voivat sopia myds
muista testaukseen kaytettavista nesteista. Suunnittelijan on syyta olla yhteydessa tuotteen valmistajaan ja selvittaa kattaako tuotteen kestavyysluokka tilassa
kaytettavat kemikaalit. Kiillonmuutokset, varjaantymiset ja muut pienet pinnan muutokset ovat mahdollisia voimakkaan kemiallisen rasituksen vaikutuksesta.

***) Standardin EN 1504-2 mukainen halkeamaleveysluokitus ja suositeltu testauslampdatila:

Luokka Silloitetun halkeaman leveys Halkeaman avautumisnopeus Suositeltu testauslampétila
Al >0,10 mm - +21°C
A2 >0,25 mm 0,05 mm/min -10°C
A3 >0,50 mm 0,05 mm/min -10°C
A4 >1,25 mm 0,50 mm/min -10°C
A5 >2,50 mm 0,50 mm/min -10°C
43 A-INs

Osapuolet voivat sopia myds muista testauslampdtiloista, esim. -40°C...+10°C
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Rakennetyypit

SUURN. TYDN MRD SUURN. TYDH MR SUUNN. TYON HD
L PRI Pl FIRTR PR-L04b 20 FIRTAIK PR-LO4c
OHDE SEILT WiHDE WaHDE S
. Lattian pintorakenne . ntarakenne . Lallian 'pinlamkznns
Teriisbetonilastta nilactta Terisbetonitatta
Sementtitoscite + epoksilattiapinnoite Kalsumsulfoattitaseite + epaksilattiopinnoite Hartsitaseite + epaksiattiapinnoite
+ + o
a0 [} ) o o [} 2'; ) a R
L e Ry (R, T . I S TR I SN I W SR
+ + +
dimensio tuote dimensio tuote k i dimensio tuote leriteeri
1 | Epoksilattiapinnoite, CE-merkitty EN 1504-2* 1 [Epoksilattiapmnaite, CE-merkitty EN 15042 Epoksilattiapinnoite, CE-merkitty EN 1504-2*
2 | Pohyustus I whyesden muk j] Pahijustus {pinnoite; ehjeaden issti) i innoitejarg ohjeiden
[EN 13813 [En 13813 o EN 13819
aineiden pidstot ~ . i aineiden pagstar Lattiatasoitelaasti, aineiden paastit
Lasttiatasoitelnasti, pH-arvo Lattiatasoitelaasti, pH-arvo =7 CE-merkitty
CE-merkitty yrynlap vy CE-merkitty ih I ¥ Mekaaninen kestivyys
Mekaarmnen kestavyys Mekaaninen kestavyys - tartuntalujuus > B1,5
- puristusiujuus - puristusiujuus 2C5
g - taivutuslujuus =F1 i
Terdsbetoni
Terasbetoni Terdsbetoni = -
= on
= o n —~ ot = 18 niiden
ja niiden Ja ninden




Tuotemaarittelyohjeen hyodyt

Helpottaa rakennushankkeen osapuolien lakisaateisten tuotekelpoisuusvelvoitteiden hoitamista

Auttaa suunnittelijoita esittdmaan rakennustuotteiden ominaisuuksille Suomessa asetetut vaatimustasot
suunnitelmissa (rakennusselostukset, rakennetyypit, jne.)

Mahdollistaa tuotemaarittelyn tekemisen suoritustasopohjaisesti perinteisesti kdytdssa olleen
tuotenimipohjaisen sijaan

Helpottaa urakoitsijoiden mahdollisuutta kilpailuttaa tuotteita niiden suoritustasojen pohjalta tai vaihtaa niita
esim. sopimuskumppaneiden tarjoamiin edullisempiin tai soveliaampiin tuotteisiin suoritustasoista tinkimatta

Kannustaa urakoitsijoita hankkimaan vaatimustenmukaisia rakennustuotteita kohteeseen
Helpottaa rakennushankkeeseen ryhtyvaa tarkastamaan rakennustuotteille asetettujen vaatimusten tayttyminen

Edistaa kilpailevien tuotteiden tasapuolista kohtelua siten, ettd hinnan sijasta ensisijaisena hankintakriteering on
suoritustaso

Edistaa tuotemaarittelyohjeeseen sisallytettyjen tuotieiden oikeaoppista kayttda

Kokoaa yhteen yleisimpia rakennustuotteita koskevat perusominaisuudet ja niille eri kayttdkohteissa asetetut
vaatimustasot (NAS, rakentamismaaraykset, asetukset, ohjeet, kasikirjat, jne.) Suomessa

Yhdenmukaistaa tuotemaarittelykaytantodja
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