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Betonirakenteen valmistelu päällystettäväksi 07

Lattiaan 

kohdistuva rasitus

Esimerkinomainen 

käyttötilajaotus

Pinnan vetolujuus Tasoitteen 

käyttömahdollisuus

Pienet rasitukset

Pehmeäpohjaiset 

muovimatot ja 

tekstiilimatot

Asuintilat

Rasituksen kannalta 

asumiseen verrattavat 

käyttötilat

0,2 N/mm2 Tasoite, jos täyttää 

vetolujuusvaatimuksen

Pienet rasitukset

Muovimatot ja -

laatat, korkkilaatat, 

linoleum yms.

Asuintilat

Rasituksen kannalta 

asumiseen verrattavat 

käyttötilat

0,5 N/mm2 Tasoite, jos täyttää 

vetolujuusvaatimuksen

Keskisuuret 

rasitukset

Liiketilat

Sairaalat

Toimistotilat

Koulut

1,5 N/mm2 Tasoite, jos täyttää 

vetolujuusvaatimuksen.

Jos lattialla on kevyttä 

toimistokäyttöä suurempaa 

pyöräliikettä, on tasoitetta 

vältettävä

Betonilattian pintaan 

liimattu 

mosaiikkiparketti

Kaikissa tiloissa 1,5 N/mm2 Tasoitetta vältettävä.

Käytettäessä lujuudesta 

varmistuttava

Suuret rasitukset Teollisuustilat

Varastotilat

Liikennetilat

Erikoistilat

2,5 N/mm2 Mieluummin ei tasoitetta. 

Tasoitetta käytettäessä 

erikoistasoite, joka täyttää 

vähimmäisvetolujuusvaatimuk

sen

• Laatutekijät

• Betonin valinta
• Betonointi

• Jälkihoito

• Betonipinnan esikäsittelymenetelmät





Betonin kosteus 07
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Betonirakenteen kuivuminen 07

Betonilaatu:Betonilaatu:
Alkuperäinen vesimäärä-> haihdutettavaa
sementtimäärä-> kemiallisesti sitoutuu
Tiiviys -> kosteuden siirtyminen, vedenimu

Olosuhteet:Olosuhteet:
Ilman kosteus-> kyky sitoa betonista haihtuvaa kosteutta
Lämpötila-> kosteuden siirtymiseen ja kykyyn sitoa kosteutta

Rakenne:Rakenne:
Rakenteen paksuus ja kuivumissuunta->
Miten pitkän matkan kosteus joutuu siirtymään
ennen kuin haihtuu.
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Betonirakenteen kuivuminen 2022

Aiempaa tarkemmin:
• Kemiallinen- ja 

haihtumiskuivuminen
• Kosteusjakauman 

muodostuminen
• Eri betonien 

vesihöyrynläpäisevyyksiä
• Kuivumistavoitteet

Uutta:
• Maakostea betoni
• Paremmin kuivuvat betonilaadut



www.menti.com Koodi on 6515 7065

Mitä sellaista uutta tietoa 
sinulla on betonilattioiden 

kuivumisesta, mitä vanhoissa 
julkaisuissa ei ole tai mitä 

tänään ei tullut esille?

http://www.menti.com/


Betonin kuivumiskutistuma 07
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Uusia vinkkejä 
betonilattioiden kutistuman 

hallintaan, kiitos!

http://www.menti.com/


Betonilattiarakenteen kosteuden hallinta ennen 
päällystämistä 07
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1. Maanvastaisen laatan alla tulee 
olla kapillaarisen kosteuden nousun
katkaiseva kerros:

•rakennekerros paksumpi kuin 
materiaalin  kapillaarinen 
nousukorkeus (kokeessa 
havaittu)

2. Maanvastaisen laatan alla tulee 
olla kauttaaltaan lämmöneriste:

•vähentää diffuusiovirtaa 
•eristeen eri puolilla pitäisi olla 
vähintään 2..3 °C lämpötilaero)

3. Betonilla tulee olla mahdollisimman 
suuri vesihöyrynvastus ja sen tulee 
olla päällystyshetkellä riittävän kuivaa:

•mahdollisimman korkealaatuista 
betonia (alhainen 
vesisideainesuhde)
•nopea kuivuminen
•hyvät kuivumisolosuhteet 

4. Päällystemateriaalin 
vesihöyrynläpäisevyys vaikuttaa 
merkittävästi rakenteen 
kosteustekniseen toimivuuteen:

•mitä tiiviimpi päällyste, sitä
suurempi riski, että kosteus 
päällysteen alla  nousee 
kriittisen korkeaksi.

5. Maanvastaiseen lattiarakenteen ei 
suositella höyrysulkua mihinkään 
kohtaan (koska rakenteen 
kosteusvirran suunta vaihtelee 
rakenteen elinkaaren aikana)

-16°C
85%RH
1,1 g/m³

20°C
70%RH
12 g/m³

20°C=>
12 + 3 g/m³ x 100

17,3 g/m³
=> RH 87%

20°C=>
1,1+ 3 g/m³ x 100

17,3 g/m³
=> RH 24 %

Sisäilman kosteuslisä
noin 3 g/m³

Sisäilman kosteus



Betonilattiarakenteen kosteuden hallinta ennen 
päällystämistä 2022

Aiempaa tarkemmin:
• Rakenteet

Uutta:
• Rakennustyömaan 

kosteudenhallintakokonaisuus



Kosteuden aiheuttamat päällyste- ja 
pinnoitevauriot 07

 

Emissiot  
(TVOC, NH3…) 

kuprut 

Kosteusliikkeet  
=> Irtoaminen alustasta 

värimuutokset mikrobivauriot 

98..100% RH
98..100% RH

osmoosi

Osmoottinen paine

kupru

suolainen liuos suolainen liuos



Vauriot 2022
Aiempaa tarkemmin:
• Muovimattojen kemiallinen vaurioituminen ja siihen liittyvät päästöt
• Pinnoitteet ylipäätään

Uutta:
• pH:n merkitys
• YM-opas



www.menti.com Koodi on 6515 7065

Mitä sellaista uutta tietoa 
sinulla on päällyste- ja 

pinnoitevaurioista, mitä 
vanhoissa julkaisuissa ei ole 

tai mitä tänään ei tullut 
esille?

http://www.menti.com/


Tasoitteen vaikutus betonilattian kosteuteen 2022

Betonin 
kosteusmittauksen 

RT-kortti 2021
= RT 103333



www.menti.com Koodi on 6515 7065

Mitä mieltä tasoitteen pH:n 
mittaamisesta?

http://www.menti.com/


Betonirak. päällystäminen ja pinnoittaminen 07
• Betonialustaan liimattavat muovi-, kumi-, 

linoleum- ja tekstiilipäällysteet 

• Betonialustaan liimattavat sauva- ja 
mosaiikkiparketit

• Betonialustaan liimattavat lautaparketit

• Kelluvat lautaparketit

• Laminaattilattiat

• Keraamiset laatat kuivissa tiloissa

• Keraamiset laatat märkätiloissa

• Betonilattioiden pinnoitteet

Päällystetty betonilattia

•Parketti
•Laminaatti
•Muovimatto
•Linoleum
•Kumimatto
•Keraaminen laatta
•jne

Pinnoitettu betonilattia

•Maali
•Epoksi
•Akryyli
•Polyuretaani
•jne

Mikä kosteus sallittu?

Päällystemateriaali  Betonin RH (%) 

arviointisyvyydellä 

A 

Betonin ja/tai tasoitteen  

RH (%) pinnassa ja  

1–3 cm:n syvyydellä 

 

Muovimatot 

 

85 

 

 

 

 

 

 

75 

 

Linoleumi 

 

85 

 

Kumimatot 

 

85 

Tekstiilimatto, tiivis alusta (pvc, kumi, 

kumilateksively)  

tai luonnonmateriaalista tehty 

 

85 

Täyssynteettiset tekstiilimatot ilman 

alusrakennetta  

 

90 

 

Muovi-, kumi-, linoleumilaatat 

 

90 
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100 50 75 
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Betonirak. päällystäminen ja pinnoittaminen 2022

Uudet tuotteet 
ja niiden 
vaatimukset!



www.menti.com Koodi on 6515 7065

Mutta pitääkö silti 
yleisohjeessa olla hyvin 

kirjavan päällyste- ja 
pintamateriaalikirjon raja-

arvoja?

http://www.menti.com/


Ilman kosteuden vaikutus päällystemateriaaleihin 07

Alapuolinen kosteus 60%
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Lämpötilan vaikutus päällystetyssä 
betonilattiarakenteessa 07

• Kiinnitysaineiden ja päällysteiden ominaisuudet riippuu lämpötiloista
• Lämpötilan nousu asennuksen jälkeen voi johtaa kosteuden voimakkaaseen 

nousuun päällysteen alla
• Lämpötilan nousu kiihdyttää emissioita aiheuttavia kemiallisia 

hajoamisreaktioita
• Lattialämmitys
• Lämpötilaerot laatan ylä- ja alapuolella
• Maanvarainen lattia



Lämpötilan vaikutus päällystetyssä 
betonilattiarakenteessa 2022



Betonirakenteen kosteusmittaus ennen 
päällystämistä 2022

• Selkeämmin suoritusohjeet, raportointi ja tulosten hyödyntäminen eri tilanteissa
• Porareikä- ja näytepalamittauksen suoritusohjeet pääosin ennallaan
• Tarkennusta mm. porareikämittauksen lämpötilaspekseihin ja putkittamiseen
• Uusina ”täysivaltaisina” menetelminä mukaan jaksottain luettava ja jatkuvatoiminen 

seurantamittaus
• Numeraalinen tarkkuuden (epävarmuuden)arviointi

• Miten pääsee eri tekijöiden kannalta mihinkin kokonaistarkkuuteen milläkin menetelmällä
• Fokus päätekijöihin 

• Mittalaitteen tarkkuus sisältäen kalibrointiajankohdan, kalibroinnin tarkkuuden ja ryöminnän
• Mittaussuorituksen yksityiskohdat
• Mittausolosuhteiden vaikutus

• Suuntaa-antava termi poistuu
• Päällystettävyyden arviointiin lisää kättä pidempää

• Vesihöyryn läpäisevyys

• Mittaussyvyyksien valintaan enemmän vaihtoehtoja
• Tasoituksen kuivumisen mittausohjeistus
• Haluttu varmuusmarginaali ja raja-arvon alittaminen



Betonirakenteen kosteusmittaus ennen 
päällystämistä 2022
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Mitä mahdollisesti vielä 
mittaamiseen liittyen?

http://www.menti.com/


Valmiin betonirakenteen kosteusmittaus 
päällystämisen jälkeen 2022



Betonilattioiden kosteusvauriotutkimukset 

Kosteusvauriotutkimuksissa mittaussyvyydet 
eivät ole samat kuin ennen päällystystä 
tehtävissä mittauksissa. Vauriotutkimuksissa 
oleellisinta on nimenomaan päällysteen 
alapuolinen kosteus, mutta syyn 
selvittämiseksi usein määritetään myös koko 
rakenteen kosteusprofiili.

Päällystevauriot ovat usein monen eri tekijän 
aikaansaamia, eikä yksiselitteistä syytä 
vaurion syntyyn aina löydy. 

07 2016

2022



Betonilattioiden päällystämisen 
huomioonottaminen koko rakentamisprosessissa 

Luonnossuunnittelu
Valinnat rakenneratkaisujen   ja 
materiaalivalintojen osalta

•Rasitusvaatimukset
•Esteettiset vaatimukset
•Sisäilmatavoite 

=> pintamateriaalinen päästöluokka
Hankeaikataulu

Rakennesuunnittelu
Kosteusteknisen toimivuuden huomioon ottamien
•Kuivuminen ja kuivana pysyminen
•Kosteuden aiheuttamat muodonmuutokset
=> liikuntasaumat

•Lämpötilan aiheuttamat kosteusliikkeet
•Materiaalikombinaatioiden yhteen sopiminen

Tuotannonsuunnittelu
Kosteudenhallintasuunnitelma
•Kuivumistavoite –RH-RAJA-ARVOT
•Kuivumiaika-arviot
=> betonivalinta ja kuivatussuunnitelma

•Tavarantoimitus ja varastointi

Rakentaminen
Betonointi

•Betonivalinta, jälkihoito
Kuivatus

•Hyvät olosuhteet 
•kuivumisen seuranta –
kosteusmittaukset

Päällystämien ja pinnoittaminen
•Riittävän kuivumisen 
varmistaminen kosteusmittauksin
•Oikeat olosuhteet
•Pinnan laatu 
•Päällystämistyö
•Työmaa-aikainen suojaus

Käyttö
Käyttö- ja huolto-ohjeet 
sekä niiden noudattaminen

Toimiva betonilattia



Kesällä ahkeraa kirjoittamista

Syksyllä pyydetään kommentteja

by 76 tavoitteena valmistuminen 2022

BETONIYHDISTYS
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